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BV Stillerbauer - Greifenberg Baugrund- und Schadstoffgutachten

1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Zuge des geplanten Neubaus von insgesamt funf Tiny-Hausern auf dem Grundstlick Flur-
Nummer 42 der Gemarkung Greifenberg, Bergstralie in 86926 Greifenberg sollen Baugrund-
untersuchungen durchgefihrt werden.

Am Nachbargrundstiick Am Krautgarten 29 wurden bei der damaligen Bebauung vor ca. 10
Jahren Bodenverunreinigungen mit Mineralélkohlenwasserstoffen vorgefunden. In der Bau-
grubenbdschung West des Neubaus wurden noch 160 mg/kg KW nachgewiesen. Seitens der
Behdrden wurde der Verdacht geaulert, dass auf der aktuellen Bauflache Flurnummer 42
ebenfalls Mineraldlkohlenwasserstoff-Verunreinigungen vorliegen konnten. Die Lage einer
ehemaligen Eigenverbrauchstankstelle ist nicht bekannt, weiterhin wird eine (ehemalige) Ost-
West verlaufende Entwasserungsleitung vermutet.

Neben der Baugrunderkundung sollte auch eine Schadstofferkundung (Mineral6lkohlenwas-
serstoffe) auf dem Baugrundstlick ausgefuhrt werden.

Auf Basis der Gelandearbeiten, die am 21.01.2022 durchgefiihrt wurden, erfolgt im hier vor-
gelegten Bericht die Bewertung der allgemeinen baugrundgeologischen Verhaltnisse, sowie
die Bewertung Uber das Schadstoffausmal} der angetroffenen Bodenschichten. Darlber hin-
aus werden Hinweise zur Bauausflihrung und zur Bauwerksgriindung gegeben.

2. Verwendete Unterlagen

Fir die Bearbeitung des Gutachtens standen uns u. a. folgende Unterlagen zur Verfigung:
> Lageplan im MaRstab 1 : 500, Flur-Nr. 42 Gemarkung Greifenberg

> diverse Spartenplane im Malfdstab 1 : 500 und 1 : 1000,

> Entwurfsplan 5 Tiny-Hauser beim Stillerbauer® AE_01 bis AE_05 mit Grundrissen, Ansich-
ten und Schnitten, Flur-Nr: 42, Bergstralie, 86926 Greifenberg — Sunder-Plassmann Archi-
tekten und Stadtplaner BDA GmbH, Stand 13.08.21

Neben den einschlagigen DIN-Normen wurden aul’erdem folgende Unterlagen verwendet:

> VON Soos. P.: Eigenschaften von Boden und Fels; ihre Ermittlung im Labor, Grund-
bautaschenbuch, Minchen 1996,

> Bayerisches Staatsministerium fir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
(Hrsg.): Energie-Atlas Bayern, Kartenwerke. Minchen, 2021. — zuletzt abgerufen am
09.02.2022,

> Bayerisches Landesamt fur Umwelt (2022): UmweltAtlas Geologie — Verzeichnis Uber Boh-
rungen und Quellen. Minchen, 2022. — zuletzt abgerufen am 09.02.2022,

> Bayern-Atlas plus, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat mit Kar-
tenwerken zur regionalen Geologie, zuletzt abgerufen am 09.02.2022,

> Niedrigwasserinformationsdienst Bayern, Internetportal mit Daten zu Grundwassermess-
stellen in Bayern, zuletzt abgerufen am 09.02.2022.
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3. Durchgefiihrte Arbeiten
3.1 Bohrungen und Sondierungen

Eine Recherche zur Lage der ehemaligen Tankstelle und zu einer Ost-West verlaufenden Ent-
wasserungsleitung wurde seitens des Auftraggebers ausgeflhrt. Die Recherche lieferte je-
doch keine Hinweise zur ehemaligen Lage dieser Bauteile. Daher wurden die Bohransatzstel-
len rasterférmig Uber die Untersuchungsflache verteilt.

Im Januar 2022 wurden durch die BLASY + MADER GmbH auf der Bauflache sechs Bohrun-
gen (Durchmesser 80 mm, KRB1-KRBG6) bis in eine Tiefe von max. 5,5 m unter GOK nieder-
gebracht. Die Sondierung KRB6 wurde auf3erhalb der Bauflache, unmittelbar am Bestandsge-
baude Am Krautgarten 29 auf der Westseite angesetzt. In der Baugrubenbéschung West wur-
den vor ca. 10 Jahren bei der Bauausfihrung noch KW-Restbelastungen nachgewiesen (BV
Madelung/2010).

Die Bohrkerne wurden vor Ort geologisch angesprochen. Aus den Bohrungen wurden schicht-
bezogen gestdrte Bodenproben fur Laboruntersuchungen entnommen. Zur Erkundung der La-
gerungsdichte der anstehenden Béden wurden von der BLASY + MADER GmbH drei Sondie-
rungen (DPH1, DPH4 und DPH5) mit der schweren Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2
durchgefluhrt. Die Sondierungen wurden bis max. 4,5 m unter GOK abgeteuft.

Die Ansatzhdhen der Bohrungen und die erkundeten Schichtgrenzen kénnen den Profilen im
Prifbericht enthommen werden. Die Bohrungen wurden nach Abschluss der Arbeiten wieder-
verfullt.

3.2 Bodenuntersuchungen

In unserem Baugrundlabor wurden ausgewahlte Bodenproben auf folgende bodenmechani-
sche Parameter untersucht (in Klammern: Anzahl der Untersuchungen):

> Korngrofienverteilung nach DIN 18123 (5)

Alle anderen fur die Beurteilung des Baugrundes relevanten Parameter kdnnen auf der Grund-
lage der durchgefuhrten Labor- bzw. Felduntersuchungen ausreichend genau abgeschatzt
werden.

Zur Beurteilung der Schadstoffbelastung der angetroffenen Boden auf dem zu bebauenden
Grundstuck wurden zwei Mischproben der anstehenden Béden (MP1, MP2) auf die Leitpara-
meter gem. ,Leitfaden zur Verfullung von Gruben und Brichen sowie Tagebauen® (LVGBT)
bzw. Eckpunktepapier (EPP) in der Feinfraktion untersucht. Zur Klarung des vorhandenen Alt-
lastenverdachts wurden 12 Proben des anstehenden Bodens auf den Parameter Mineraldl-
kohlenwasserstoffe C10-C40 (KW) in der Feinfraktion untersucht. Eine Ubersicht der beprob-
ten Bodenschichten und durchgefliihrten Laboruntersuchungen zeigt Tabelle 1:

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
Seite -4-



BV Stillerbauer - Greifenberg Baugrund- und Schadstoffgutachten

Bez. Entnahmestelle Entnahme- Materialart Laboruntersu-
tiefe (m) chungen
BV Stillerbauer KRB5/1,0-2,0
MP1 Schluff, UL-UM Eckpunktepapier
BV Stillerbauer KRB5/2,0-3,0
BV Madelung KRB6/0,3-1,3
MP2 Auffillung, [GU] Eckpunktepapier
BV Madelung KRB6/1,3-2,3
KRB1/1,0 BV Stillerbauer 0-1,0 Schluff, UL-UM MKW
KRB1/3,1 BV Stillerbauer 2,3-3,1 Schluff, UL-UM MKW
KRB2/1,2 BV Stillerbauer 0,2-1,2 Schluff, UL-UM MKW
KRB2/3,2 BV Stillerbauer 2,2-3,2 Schluff, UL-UM MKW
KRB3/1,0 BV Stillerbauer 0,2-1,0 Schluff, UL-UM MKW
KRB3/3,0 BV Stillerbauer 2,0-3,0 Schluff, UL-UM MKW
KRB4/1,3 BV Stillerbauer 0-1,3 Schluff, UL-UM MKW
KRB4/3,4 BV Stillerbauer 2,3-34 Schluff, UL-UM MKW
KRB5/1,0 BV Stillerbauer 0,2-1,0 Schluff, UL-UM MKW
KRB5/4,2 BV Stillerbauer 3,0-4,2 Schluff, UL-UM MKW
KRB6/2,8 BV Madelung 2,3-2,8 Schluff, UL-UM MKW
KRB6/4,0 BV Madelung 2,8-4,0 Schluff, UL-UM MKW

Tabelle 1: chemische Analysen

4. Baugrundbeschreibung
4.1 Geologie und Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet liegt in einer vom wirmeiszeitlichen Ammerseegletscher geformten
Moranenlandschaft. Der natirliche oberflachennahe Untergrund im Bereich des Baugrund-
stlicks wird aus Moranenablagerungen aufgebaut. Diese bestehen verbreitet aus sog. Ge-
schiebelehmen. Die KorngréRenverteilung der Geschiebelehme reicht von stark kiesigem teil-
weise feinsandigen, steinigen Schluffen bis hin zu schluffigen, schwach tonigen, mitunter stei-
nigen Kiesen und Sanden. Der Hauptanteil der Geschiebelehme besteht aus Schluff. Mit zu-
nehmender Tiefe kommt es innerhalb der bindigen Sedimente zu einer mergelsteinartigen Ver-
festigung des Bodens. In das feinkornreiche Schichtpaket kdnnen verbreitet Kies- und Sand-
lagen in verschiedenen Hohenlagen eingeschaltet sein, die aufgrund ihrer besseren Durchlas-
sigkeit Grund- oder Schichtwasser fihren kénnen.

Aufgrund der Heterogenitat der Moranenablagerungen ist kein zusammenhangendes oberfla-
chennahes Grundwasservorkommen zu erwarten.

Unterlagert werden die Moréanensedimente von den meist schluffig-feinsandigen Schichten der
Oberen SufRwassermolasse (OSM).
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4.2 Untergrundaufbau und Eigenschaften der angetroffenen Bodenschichten
> Oberboden

An den Aufschlusspunkten KRB2 bis KRB6 wurde eine 0,2 m bis 0,3 m machtige humose
Oberbodenschicht der Bodengruppe OU angetroffen. Der mehr oder wenig kiesig-sandige
Schluff war von weicher Konsistenz. Gemal ZTVE E-StB 17 sind die Oberbdden als stark
frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3) einzustufen. Die Bodenproben waren
erdfeucht und wiesen einen unauffalligen (d.h. arttypischen) Geruch auf. Es ist von Wur-
zeln und von erhdhten Organikgehalten in dieser Schicht und im Ubergangsbereich zu den
Unterbdden auszugehen. Die Oberbéden werden als Homogenbereich O.1 bezeichnet
und werden folgendermalen charakterisiert:

Homogenbereich O.1
Schicht Bodengruppe | Korngro- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, | Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz lc tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blocke Ip (KN/m?)
0-8-1-1 )
Oberbo- ) 0% weich o o
den ou 05"31 0% 05-07 5-15 14-16 10-20 5-20% 20-30%

Tabelle 2: Oberboden

> Auffiillungen

In der KRB6 stehen unterhalb der Oberbdden bis in eine Tiefe von 2,3 m u. GOK kiinstliche
Auffullungen an. Die Auffullungen wurden ausschlief3lich im Bereich der KRB6 angetroffen.
Hierbei handelt es sich um die Hinterfillungen des Bestandsbaus.

Die Auffullungen bestehen aus Kies-Schluffgemischen (Bodengruppe [GU]), waren augen-
scheinlich frei von Fremdanteilen und wiesen einen unauffalligen Geruch auf.

Das Hinerfullmaterial war schwer zu bohren und ist daher als mitteldicht gelagert einzu-
schatzen.

Nach ZTV E-StB 17 sind die nicht bindigen Auffullungen gering bis mittel frostempfindlich
(Frostempfindlichkeitsklasse F2) und leicht I6sbar (Bodenklasse 3).

Homogenbereich B.1
Schicht Bodengruppe | Korngré- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, | Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz Ic tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blocke Ip (KN/m?)
Kies- 0%
Schluff- [GU] 0-1-2-7 0%‘; mitteldicht 20 10-20 0-2% 3-8%
gem.

Tabelle 3: Auffiillungen
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> Decklehme

Unterhalb der Oberbéden bzw. im Bereich der KRB1 ab Gelandeoberkante stehen bindige
Decklehme an. Die bindigen Decklehmen reichen bis in Tiefen zwischen 2,0 bis 3,4 m un-
ter GOK. Die schwach kiesigen, sandigen bis teilweise stark sandigen Decklehme entspre-
chen gemal DIN 18196 den Bodengruppen UL-UM. Die Lehme sind nach DIN 18300alt
der Bodenklasse 4 (mittelschwer |6sbar) zuzuordnen und gemafn ZTV E-StB 17 als stark
frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3) einzustufen. Die Lehme waren von wei-
cher bis steifer Konsistenz.

Die feinkorneichen Bdden weisen erfahrungsgemal geringe Wasserdurchlassigkeiten mit
ke-Werte zwischen 1*107 bis 1*10° m/s auf.

Die Decklehme werden als Homogenbereich B.2 folgendermallen charakterisiert:

Homogenbereich B.2
Schicht Bodengruppe | Korngré- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, | Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz Ic tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blocke Ip (KN/m?)
0-7-2-1 0-5% weich-
Schluff UL, UM bis 0_20/" steif 5-15 - 18,5-19 20-60 0-2% 20-25%
0-6-3-1 ? 0,6-0,8

Tabelle 4: Decklehme

> Morane, lehmig

In samtlichen Bohrungen stehen unterhalb der Decklehme bzw. unterhalb der Auffiillungen
Geschiebelehme bis zur jeweiligen Endteufe der Bohrungen an. Die lehmigen Moranen-
ablagerungen unterscheiden sich kaum von den daruber liegenden Decklehmen, weisen
aber eine mindestens steife Konsistenz auf und konnen Findlinge (grobe Steine / Blocker)
enthalten. Die sandigen bis teilweise stark sandigen, schwach kiesig bis kiesigen Schluffe
entsprechen den Bodengruppen UL und UM nach DIN 18196, sind mittelschwer |I6sbar
(Bodenklasse 4) und sind nach ZTV E-StB 17 als stark frostempfindlich (Frostempfindlich-
keitsklasse F3) einzustufen.

Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte liegen erfahrungsgemaf in einem Bereich zwischen
1*107 bis 1*10° m/s. Damit liegt eine geringe bis sehr geringe Wasserdurchlassigkeit des
Untergrundes vor.

Die Geschiebelehme bzw. Lehme sind von mindestens steifer Konsistenz. Mit zunehmen-
der Tiefe erreichen die Moranenablagerungen steife bis halbfeste Konsistenz. Bei halbfes-
ter Konsistenz konnte es sich um eine Verwitterungsschicht einer mergelsteinartigen Ver-
festigung handeln (KRB5/5,5 bzw. KRB6/5,5).

Zur Tiefe hin kdbnnen mergelsteinartige Verfestigungen auftreten, welche die Erdarbeiten
erschweren (Bodenklasse 5).

Homogenbereich B.3
Schicht Bodengruppe | Korngré- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, | Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz lc tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blocke Ip (KN/m?)
0-8-1-1 o steif-
Schluff UL, UM bis 824" halbfest 5-15 - 20-21 12%%' 0-2% 10-20%
0-5-3-2 ? 0,8-1,2

Tabelle 5: Moréne, lehmig
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4.3 Bodenklassifizierung und Bodenparameter

Baugrund- und Schadstoffgutachten

Die Boden auf dem Baugrundstlick kénnen wie folgt klassifiziert werden:

Bodenschicht Bodenart Bodengruppe Bodenklasse
DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300alt
Oberboden U,s,g‘,0-U,s",g',0' ou 1
Auffillung G,s,u’ [GU] 3
Decklehme U,s,g'—U,s*.g UL, UM 4
Morane, lehmig U, s',g'-U,s*,g UL, UM 4 (5)

Tabelle 6: Klassifizierung der anstehenden Béden

In der folgenden Tabelle werden fir die angetroffenen Béden Rechenwerte fur grundbaustati-
sche Berechnungen angegeben. Die Zusammenstellung der Werte erfolgte auf der Grundlage
der DIN 1055 bzw. des Grundbautaschenbuches (Berlin, 1996) unter Bericksichtigung der
Ergebnisse der Laborversuche sowie allgemeiner Erfahrungen mit vergleichbaren Béden. Die
Werte gelten fir die anstehenden Béden im ungestorten Lagerungsverband. Bei Auflockerun-
gen z. B. im Zuge der Baumalinahmen kdnnen sich die Parameter ggf. erheblich reduzieren.
Die angegebenen Wasserdurchlassigkeiten sind als Anhaltswerte anzusehen.

Lagerung/ Wichte Scherparameter | Steifemo- Wasser-
Konsistenz dul durchl.
Bodenschicht Y s o) c Es Ks
kKN/m3 | kN/m3 ° kN/m? MN/m?2 m/s
Decklehme, weich- *4(\-7_14%1 (-9
UL, UM steif 18,5-19 | 8,59 25 4-8 5-10 1*10-7-1*10
Moréane, : *107-1*10°
UL, UM steif 20 10 25 5-10 20-30 1*107-1*10
Morane, *4()-7_1%10-9
UL, UM halbfest 21 11 25 10-15 30-40 1*107-1*10

Tabelle 7: Bodenparameter

4.4 Grundwasserverhaltnisse

In keinem der Aufschlusspunkte wurde zum Untersuchungszeitpunkt (21.01.2022) Grund-
oder Schichtwasser angetroffen. Mit einem zusammenhangenden Grundwasserstockwerk ist
erst in groReren Tiefen zu rechnen.

Bei unginstigen Witterungsbedingungen ist in den heterogenen Moranenablagerungen in al-
len Hohenlagen mit zeitweilig aufstauendem Stau- bzw. Schichtenwasser zu rechnen.

Nach den Informationsdienst Giberschwemmungsgefahrdeter Gebiete des Bayerischen Lan-
desamtes flir Umwelt liegt das Baugrundstiick auRerhalb wassersensibler oder liberschwem-
mungsgefahrdeter Gebiete sowie Wasserschutzgebieten.
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5. Boden- und Eluatuntersuchungen
5.1 Bewertungsgrundlagen

Far den Fall der Verlagerung von belastetem Boden aus dem Untersuchungsgebiet, z.B. bei
anstehenden Erdarbeiten, werden in Bayern derzeit zumeist die Zuordnungswerte aus dem
,Leitfaden zur Verfillung von Gruben und Briiche sowie Tagebauen® herangezogen.

Die Zuordnungswerte beziehen sich auf Mischproben aus bereits ausgehobenen Halden. Die
endgultige Einstufung wird erst nach einer Haldenbeprobung von jeder Halde einzeln festge-
legt. Die Einstufung der Aushubchargen ist mafigeblich fur die Entsorgungskosten. Fir die
untersuchten Parameter werden im Leitfaden die folgenden Zuordnungswerte festgelegt:

Zuordnungswerte
Parameter Einheit 20

Sand Schluff Ton z11 212 z2

EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15
Blei mg/kg 40 70 100 140 300 1000
Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 2 3 10
Chrom mg/kg 30 60 100 120 200 600
Kupfer mg’kg 20 40 60 80 200 600
Nickel mg/kg 15 50 70 100 200 600
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10
Zink mg/kg 60 150 200 300 500 1500

Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150
Cyanide gesamt mg/kg 1 1 1 10 30 100

PAK (nach EPA) mg/kg 3 3 3 5 15 20
Benzo(a)pyren (BAP) mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0
PCB mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1,0
Kohlenwasserstoffe mg/kg 100 100 100 300 500 1000

Tab. 8: Zuordnungswerte nach ,,Leitfaden zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen“

Die Werte entsprechen in der Bezeichnung und in der Messwerthéhe in etwa den Zuordnungs-
werten der ,Technischen Regeln® der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ,Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfallen®.

5.2 Untersuchungsergebnisse

Es wurden zwei Mischproben auf die Leitparameter gem. ,Leitfaden zur Verfillung von Gruben
und Bruchen sowie Tagebauen (LVGBT) bzw. Eckpunktepapier untersucht. Im Rahmen des
bestehenden Altlastenverdachts mit Mineraldl wurden zwolf Proben des anstehenden Bodens
auf Mineral6lkohlenwasserstoffe (MKW) untersucht.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Schadstoffbelastungen in den untersuchten Bodenpro-
ben zusammengefasst:

Bez. Entg:gme- Entnahmestelle Materialart KW-Gehalt Einst‘\];l(‘;ntTnaCh
KRB5/1,0-2,0 | BV Stillerbauer
MP1 KRB5/2,0-3,0 | BV Stillerbauer Schiuff, UL-UM <50 mglkg 20
KRB6/0,3-1,3 | BV Madelung
MP2 Auffillung, [GU] <50 mg’kg Z0
KRB6/1,3-2,3 | BV Madelung
KRB1/1,0 0-1,0 BV Stillerbauer Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB1/3,1 2,3-31 BV Stillerbauer | Schiuff, UL-UM <50 mg’kg Z0
KRB2/1,2 0,2-1,2 BV Stillerbauer | Schiuff, UL-UM <50 mg’kg Z0
KRB2/3,2 2,2-3,2 BV Stillerbauer Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB3/1,0 0,2-1,0 BV Stillerbauer Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB3/3,0 2,0-3,0 BV Stillerbauer Schluff, UL-UM 54 mg/kg Z0
KRB4/1,3 0-1,3 BV Stillerbauer Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB4/3,4 2,3-34 BV Stillerbauer | Schluff, UL-UM <50 mg’kg Z0
KRB5/1,0 0,2-1,0 BV Stillerbauer | Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB5/4,2 3,0-4,2 BV Stillerbauer Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB6/2,8 2,3-2,8 BV Madelung Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0
KRB6/4,0 2,8-4,0 BV Madelung Schluff, UL-UM <50 mg/kg Z0

Tabelle 9: Untersuchungsergebnisse

Die enthommenen und untersuchten Mischproben wiesen hinsichtlich ihrer festgestellten
Schadstoffbelastung keine Auffalligkeiten auf. Im Falle einer Entsorgung entsprache der Bo-
den der Einbauklasse Z 0 nach Eckpunktepapier.

In den untersuchten Bodenproben des anstehenden Bodens wurde in keiner der Proben Hin-
weise auf eine erhdhte Belastung mit Mineraldlkohlenwasserstoffen (MKWs) festgestellt.
Samtliche Proben blieben hinsichtlich des MKW-Gehalts unterhalb der Nachweisgrenze von
50 mg/kg. Lediglich die Probe KRB3/3,0 wies mit 54 mg/kg einen Wert oberhalb der Nach-
weisgrenze auf. Dieser Wert halt den zuldssigen Zuordnungswert der Einbauklasse Z 0 ein.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
Seite -10-



BV Stillerbauer - Greifenberg Baugrund- und Schadstoffgutachten

6. Hinweise fir die Bauausfiihrung
6.1 Allgemeines

Auf dem Grundstick ist der Neubau von funf Tiny-Hausern geplant. Haus 1 und Haus 2 sind
als Doppelhaus vorgesehen. Die Hohen der Baukoten sind nach den aktuellen Planungsun-
terlagen gleichzusetzen mit der OK der FertigfulRbéden (OK FFB). Die Héhen der Baukoten
nehmen von Westnordwest nach Ostnordost ab und sind in folgender Tabelle dargestellt:

Gebiude Baukote 2 OKFFB | UK der (Teil)-Unterkelle- Héhe der (Teil)-
[m {i. NN] rung [m u. Baukote] Unterkellerung [m (i. NN]
Haus 1 573,70 i 1,20 572,5-0
Haus 2 573,10 1,20 571,90
Haus 3 572,10 3,01 569,09
Haus 4 571,60 1,20 570,40
Haus 5 571,10 1,10 570,00

Tabelle 10: Baukoten und UK Griindungssohlen

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden, bis auf Haus 3, alle Gebaude nur teilunterkellert.
Haus 3 wird nach aktuellen Planungsunterlagen vollstandig unterkellert. Die UK der Grin-
dungssohle des Haus 3 liegt bei -3,01 m bzw. 569,09 m . NN. Im Folgenden werden die
Grindungsvarianten fir teilunterkellerte Gebaude und vollstandig unterkellerte Gebaude dis-
kutiert.

6.2 Griundung

Nach den durchgefuhrten Aufschlussbohrungen stehen im Untersuchungsgebiet unterhalb der
0,2 bis 0,3 m machtigen Oberbdden bzw. direkt ab Gelandeoberkante bis in eine maximale
Tiefe von 3,4 m unter GOK bindige Decklehme an. Die Decklehme sind von weicher bis steifer
Konsistenz. Darunter folgen bis zur jeweiligen Endteufe der Bohrungen lehmige Moranenab-
lagerungen von mindestens steifer Konsistenz. In groRerer Tiefe (ab ca. 5,0 m u. GOK) errei-
chen die Moranenablagerungen auch halbfeste Konsistenz.

Teilunterkellerte Gebaude

Die Grindung der teilunterkellerten Gebauden soll Gber Bodenplatten und umlaufende Strei-
fenfundamente in forstsicherer Tiefe erfolgen. Wir empfehlen, eine sogenannte ,schwim-
mende“ Grindung vorzunehmen. Dabei wird das Bauwerk auf einer Tragschicht gegriindet.
Die Méachtigkeit des Bodenaustauschs sollte mind. 1,0 m unter den Griindungselementen be-
tragen.

Als Einbaumaterial eignen sich verdichtungsfahige, frostsichere Kies-Sand-Gemische (z.B.
Bodengruppe GW / Gl nach DIN 18196) mit Feinkorngehalten < 5 Gew.-%. Austauschboden
sind lageweise verdichtet (Lagen & max. 0,25 m) unter einem Lastausbreitungswinkel von 45°
einzubauen und grundlich zu verdichten (Verdichtungsgrad Dp; 2 100 %). Zwischen Trag-
schicht und anstehenden Lehmen sollte ein Geotextil der Robustheitsklasse 3 eingelegt wer-
den. Sollten an der Baugrubensohle stellenweise sehr weiche Lehme angetroffen werden,
musste der Austausch an den entsprechenden Stellen verstarkt werden.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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Fur Plattengrindungen wird in der Regel der Bettungsmodul ks zu deren statischen Berech-
nung bendtigt. Der Wert kann im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes
verstanden werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von Boden und Grindungskdrper kann
eine exakte GroRRe des Bettungsmoduls nur unter Bertcksichtigung von Form, Starke und Be-
wehrung der Bodenplatte angegeben werden. Fur die Gro3e des Bettungsmoduls kann bei
einer Grundung auf einem Bodenaustausch ein Wert von ks = 20 MN/m?® abgeschatzt werden.
Bei hdhere Genauigkeitsanforderungen kdnnen exaktere Werte als Quotient aus dem Sohl-
druck und der zu erwartenden Gebaudesetzung ermittelt werden.

Die zulassigen Sohlspannungen sollten einen Wert von 200 kN/m? (charakteristische Werte
nach DIN 1054) nicht Uberschreiten. Dies entspricht einem Bemessungswert des Sohlwider-
stands von maximal 280 kN/m? gemaR Eurocode 7. Diese Werte gelten auch fur die Dimensi-
onierung von Einzel- und Streifenfundamenten.

Bei einer Ausnutzung der oben genannten Werte kann mit Bauwerkssetzungen gerechnet
werden, die ein Maf3 von 1 bis 2 cm nicht Ubersteigen. Differenzsetzungen fallen entsprechend
geringer aus. Bei wesentlicher gegenseitiger Beeinflussung benachbarter Fundamente oder
bei Uberlagerung mit anderen Lasteinfliissen kénnen sich die Setzungen vergréRern. Bei un-
terschiedlich tief gegrindeten Fundamenten ist auf die Erhaltung eines Lastausbreitungswin-
kels von 30° gegen die Horizontale zu achten. Sofern nicht der Lasteinfluss héherer Funda-
mente auf tiefere Bauteile statisch bertcksichtigt wird, sind die Fundamente abzutreppen. Die
Abtreppungen sind nicht steiler als 30°gegen die Horizontale zu wahlen.

Unterkellerte Bauweise

Nach aktuellen Planunterlagen wird das Gebaude Haus 3 voraussichtlich vollstandig unterkel-
lert. Die UK der Griindungssohle belauft sich auf -3,01 m bzw. 569,09 m . NN.

Nach den durchgeflihrten Aufschlussbohrungen stehen auf Héhe der geplanten Griindungs-
sohle voraussichtlich tragfahige, steife Moranenablagerungen an. Sollten dennoch auf Héhe
der Griindungssohlen lokal weiche Schluffe angetroffen werden, missen diese unter den Fun-
damenten vollstandig entfernt werden und gegen ausreichend verdichtetes Kies-Sandmaterial
oder Magerbeton ersetzt werden.

Unter die Grundungssohle sollte der Einbau einer ausgleichenden Kiestragschicht vorgenom-
men werden. Wir empfehlen einen Bodenaustausch mit einer ausreichend verdichteten und
frostsicheren Kiestragschicht in Starke von mind. 0,3 m unter die Grindungssohlen durchzu-
fuhren.

Als Einbaumaterial eignen sich verdichtungsfahige, frostsichere Kies-Sand-Gemische (Zu-
sammensetzung s.0.). Austauschbéden sind lageweise verdichtet (Lagen & max. 0,3 m) unter
einem Lastausbreitungswinkel von 45° einzubauen und ausreichend lageweise zu verdichten
(Der 2 100 %).

Fur die Groe des Bettungsmoduls kann bei einer Herstellung der beschriebenen Kiestrag-
schicht zzgl. eines weiteren Bodenaustauschs ein Wert von ks = 30 MN/m? abgeschatzt wer-
den. Die zuldssigen Sohlspannungen sollten einen Wert von 250 kN/m? (charakteristische
Werte nach DIN 1054) nicht Uberschreiten. Dies entspricht einem Bemessungswert des Sohl-
widerstands von maximal 350 kN/m? gemal Eurocode 7.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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Auf Grund der Auflockerungen durch die Erdarbeiten ist eine Nachverdichtung der Baugru-
bensohle in jedem Fall auszufuhren (Dpr > 100 %).

6.3 Schutz der Gebaude gegen Grund- bzw. Schichtwasser

Es liegen gering durchlassige Moranenablagerungen mit Durchlassigkeitsbeiwerten geringer
1*10" m/s vor. Aufgrund der geringen Durchlassigkeit der umgebenden Bdden und des damit
einhergehenden gestorten Abflusses von Niederschlags- und Sickerwasser ist mit zeitweilig
aufstauendem Sickerwasser in der Gebaudehinterfillung zu rechnen. Fir unterirdische Bau-
teile ist demnach die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (MafRige Einwirkung von driickendem
Wasser) gemal DIN 18533-1: 2017-07 vorzusehen.

6.4 Erdarbeiten, Hinterfiillungen

Weiche Schluffe sind aufgrund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften schlecht verdichtbar.
Schluffe von mindestens steifer Konsistenz kénnen aber in Bereichen ohne spétere Belastun-
gen prinzipiell im trockenen Zustand verwendet werden.

Unter Wegen, Terrassen und Parkplatzen ist eine rund 50 cm machtige Frostschutzschicht
(z.B. Kies-Sandgemisch, Feinkorngehalt <5 Gew.-%) in Lagen a max. 0,25 m vorzusehen.
Zwischen Frostschutzschicht und anstehenden Bdden sollte grundsatzlich ein Geotextil /Ro-
bustheitsklasse GRK3) als Trennschicht eingelegt werden.

Aufgehaldeter Bodenaushub, insbesondere bei etwas schluffigerer oder sandigerer Ausbil-
dung, ist gegen Witterungseinflisse, z.B. mit Folien, zu schitzen. Die Verflllung der Arbeits-
raume muss lagenweise (Lagenstarke < 0,3 m) mit ausreichender Verdichtung (Der 97 - 100
%) erfolgen.

Als Liefermaterial flr oberflachliche Hinterflllungen empfehlen wir ein Kies-Schluff-Gemisch
mit einem Feinkorngehalt von mindestens 10 Gew.-% zu verwenden. Das Hinterfllimaterial
sollte eine geringe Wasserdurchlassigkeit aufweisen, damit der Zutritt von Oberflachenwasser
in die Hinterfullrdume reduziert wird. Das Material muss ausreichend verdichtbar sein.

6.5 Bauwasserhaltung, Baugrubenbéschung, Verbau

Es wurde im Rahmen der Baugrunduntersuchungen kein Grundwasser angetroffen. Vereinzelt
kann jedoch Schichtwasser auftreten. Zeitweilig muss bei schlechten Witterungsverhaltnissen
temporar mit Wassereintritt bzw. Wasseransammlungen in der Baugrube gerechnet werden.
Es kdnnen deshalb Malinahmen zur Trockenhaltung der Baugrube und Arbeitsbereiche erfor-
derlich werden. Wir empfehlen das anfallende Wasser in einer offenen Wasserhaltung Uber
Graben abzufuhren.

Bei frei gebdschten Baugruben darf nach DIN 4124 bei den anstehenden bindigen Béden ohne
rechnerischen Nachweis ein Boschungswinkel bis 45° und eine Bdschungshdhe bis max. 5 m
nicht Uberschritten werden. Im Bereich von Bdden steifer Konsistenz sind auch steilere Bo-
schungen mdglich. Falls die Ausbildung von gebdschten Baugruben nicht moglich ist, sind ab
Baugrubentiefen von Uber 1,25 m Verbaumallnahmen erforderlich. Freigelegte Boschungen

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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sind gegen Witterungseinflisse und daraus resultierender Bodenerosion mit Folien zu schit-
zen, da die freigelegten bindigen Béden aufweichen kénnen.

Falls eine Baugrubensicherung erforderlich wird, kann diese mit einem Spundwandverbau er-
folgen.

6.6 Versickerung

Auf dem Baugrundstiick stehen gering wasserdurchlassige, stark bindige Schichten an. Die
k-Werte der Boden liegen in der Regel bei < 5107 m/s. Eine Einleitung von Dach- bzw. Ober-
flachenwasser in den Untergrund Uber Schachte oder Rigolen ist auf dem Grundstiick nicht
maglich.

Bei dieser geringen Durchléssigkeit ist wahrscheinlich ein geregelter Uberlauf an das beste-
hende Kanalsystem erforderlich.

6.7 Angriffsgrad von Boden und Wassern

Die angetroffenen Bdden sind nach DIN 4030 als nicht betonangreifend einzustufen.

6.8 Erdbebenzone
Das Baugrundstuick liegt nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 in keiner Erdbebenzone.

7. Abfallwirtschaftliche Bewertung

Die aufgeschlossenen Bdden an den Bohrstellen waren augenscheinlich unauffallig. Eine ge-
Zielte Untersuchung der angetroffenen Bodenschichten auf Mineraldlkohlenwasserstoffe
ergab keine Auffalligkeiten. Abweichend zusammengesetzte Boden kénnen grundsatzlich
nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich eventuell auffalliger Béden (Farbe, Geruch, Fremd-
beimengungen) ist bei den Erdarbeiten Folgendes zu beachten:

Auffallige bzw. verunreinigte Béden kénnen nicht ohne weiteres vom Grundstick abgefahren
werden. Diese sind vom tbrigen Boden abzutrennen und vor Ort zwischenzulagern. Die Zwi-
schenlagerung erfolgt in der Regel in Halden zu maximal 500 m3. Die Halden sind reprasen-
tativ zu beproben und auf Schadstoffgehalte zu untersuchen. Auf Grundlage dieser
Haldenanalysen wird fur jede einzelne Halde in Abhangigkeit der nachgewiesen Verunreini-
gungen der Entsorgungs- bzw. Verwertungsweg festgelegt. Erst danach kann der Abtransport
erfolgen.
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8. Schlussbhemerkung

Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurden die Ergebnisse der durchgefiihrten Feldarbei-
ten zum hier zu behandelnden Bauvorhaben zusammengestellt und erlautert. Darliber hinaus
wurden Empfehlungen zur Ausfihrung der Bauwerksgriindung gegeben. Diese Empfehlungen
sind als Beratung zu verstehen, die den Entscheidungen des Planers, des Statikers und der
Baufirma hinsichtlich der Griindung und des erforderlichen Einsatzes von Baumaschinen und
—geraten etc. nicht vorgreifen. Wir weisen zudem darauf hin, dass sich alle Untersuchungser-
gebnisse immer nur auf die untersuchten Proben beziehen. Zwischen den Untersuchungs-
punkten / Probenahmestellen kdnnen auch andere glinstigere oder unglinstigere Werte auf-
treten. Da dem Gutachter nicht alle relevanten Gesichtspunkte der Planung und der Bauaus-
fuhrung bekannt sein kénnen, sollten bodenmechanische Detailfragen bzw. Planungsénde-
rungen mit dem Gutachter abgestimmt werden. Dies trifft auch dann zu, wenn im Zuge der
Bauausfiihrungen Untergrundverhéltnisse angetroffen werden sollten, die von den hier be-
schriebenen Verhaltnissen abweichen.

Eching am Ammersee, 11.02.2022
BLASY + MADER GmbH

[8 @7 -
Bearbeiter: i.A. Maximilian Tausend Stephan Bourauel
(M.Sc.-Geologie) (Dipl.-Geologe)
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gepruft:
Datum Name geandert/Datum

BLASY + MADER GmbH

Altlasten — Baugrund
Umwelttechnik

Projekt: 12356 BV Stillerbauer - Greifenberg

Auftraggeber:

Darstellung: 12356 Schnitt Haus 3

Beim Stillerbauer GbR
Bergstralle 6
86926 Greifenberg

Zeichnungsnummer: 12356 - 5

Mafstab: s.Plan

Datum: Februaar 2022

Bearbeiter: i.A. M. Tausend (MSc.- Geol.)
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Altlasten — Baugrund

BLASY + MADER GmbH Umwelttechnik

Projekt: 12356 BV Stillerbauer - Greifenberg

Auftraggeber:

Darstellung: 12356 Grundriss Haus 4

Beim Stillerbauer GbR
Bergstralle 6
86926 Greifenberg

Zeichnungsnummer: 12356 - 6

Mafstab: s.Plan Datum: Februaar 2022

Bearbeiter: i.A. M. Tausend (MSc.- Geol.)
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gezeichnet:| 08.02.2022 i.A. M. Tausend
gepruft:

Datum Name geandert/Datum

BLASY + MADER GmbH

Altlasten — Baugrund
Umwelttechnik

Projekt: 12356 BV Stillerbauer - Greifenberg

Auftraggeber:

Darstellung: 12356 Schnitt Haus 4

Beim Stillerbauer GbR
Bergstralle 6
86926 Greifenberg

Zeichnungsnummer: 12356 - 7

Mafstab: s.Plan Datum: Februaar 2022

Bearbeiter: i.A. M. Tausend (MSc.- Geol.)
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BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 12356 BV Stillerbauer -
Greifenberg

Auftraggeber: Beim Stillerbauer GbR

Bearb.: M. Tausend | Datum: 21.01.2022

12356 - KRB/DPH 1

Schlagzahl Ny, fiir 10 cm Eindringti
0

(o)

3,00
O 5

1 2
1 0 0 3&

1

1,00

2,00 7

B4
B4
B39
B7
43
50

4,00

572,40 NN + 572,24 m
572,00
571,60
KRB 1 1.00 Schluff, stark sandig - sandig,
571,20 * schwach kiesig,
weich - steif, F3, HB B.2,
erdfeucht, mittelschwer zu
570,80 bohren, braun, UM
570,40
570,00 KRB 1 [ ] 2,30 2,30
569,60
Schluff, sandig, schwach
steif - halbfest, F3, HB B.3,
erdfeucht, schwer zu bohren,
568,80] braungrau, UL, UM
568,40
KRB1 [ | 4,10 4,10
568,00 NN + 568,14 m
HohenmafBstab 1:40

65

Tiefe (m)

UTM Koordinaten
32U, E: 655668.50, N: 5326282.25

bfe
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BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 12356 BV Stillerbauer -
Greifenberg

Auftraggeber: Beim Stillerbauer GbR

Bearb.: M. Tausend | Datum: 21.01.2022

572,40

572,00

571,60

571,20

570,80

570,40

570,00

569,60

569,20

568,80

568,40

568,00

567,60

12356 - KRB 2

O

NN + 572,12 m
Oberboden (Schluff, schwach
]KRB 2 020 0,20 M sandig, schwach kiesig,
schwach organische
Beimengungen),
weich, F3, HB O.1, erdfeucht,
mittelschwer zu bohren,
braunschwarz, OU
]KRB 2 1,20

Schluff, sandig, schwach
kiesig,
weich - steif, F3, HB B.2,

KRB 2 D—%L erdfeucht, schwer zu bohren,
braungrau, UM

KRB 2 [ ] 320 3,20
Schluff, sandig, schwach
kiesig,
steif, F3, HB B.3, erdfeucht,
schwer zu bohren, graubraun,
UL, UM

KRB2 [ | 4,50 4,50

NN + 567,62 m
HohenmaBstab 1:40

UTM Koordinaten
32U, E: 655682.75, N: 5326282.00
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BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 12356 BV Stillerbauer -
Greifenberg

Auftraggeber: Beim Stillerbauer GbR

Bearb.: M. Tausend | Datum: 21.01.2022

12356 -

KRB 3

Oberboden (Schluff, schwach
sandig, schwach kiesig,
schwach organische
Beimengungen),

weich, F3, HB O.1, erdfeucht,
leicht zu bohren,
braunschwarz, OU

Schluff, sandig, schwach
kiesig,

weich - steif, F3, HB B.2,
erdfeucht, schwer zu bohren,
braun, UM

(o)

Schluff, sandig - stark sandig,
schwach kiesig,

steif, F3, HB B.3, erdfeucht,
schwer zu bohren, braun, UM

(o)

573,60
NN + 573,37 m
573,.20-wKRB3 [ ] 020 0.20 M
572,80
572,4094KRB3 | | 1.00
572,00]
571,60
]KRBB [1 200 200
571,20
570,80
570,40]KR83 3,00
57o,oo]
569,60
KRB 3 [] 4,00 4,00

569,20-

NN + 569,37 m

HohenmaBstab 1:40

UTM Koordinaten
32U, E: 655672.75, N: 5326273.00
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BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 12356 BV Stillerbauer -
Greifenberg

Auftraggeber: Beim Stillerbauer GbR

Bearb.: M. Tausend | Datum: 21.01.2022

12356 - KRB/DPH 4

572,40

NN + 572,17 m

Schlagzahl Ny, fiir 10 cm Eindringti

572,00

Oberboden (Schluff, sandig,

10 20 3&

0
-
KRB 4 kiesig,schwach organische 1}
Beimengungen), @
weich, F3, HB O.1, erdfeucht, B
571,60 leicht zu bohren, X
braunschwarz, OU B
571,20 1,00 glg
10
]KRB 4 1,30 14
570,80 1;¢5
15
14
570’40] Schluff, sandig, schwach 1134
kiesig, 2,00 .
weich - steif, F3, HB B.2, ( : )( :) ’ 13
570,00 KRB 4 2,30 erdfeucht, mittelschwer zu 1315
bohren, gelbbraun, UL, UM 1;56
569,60 1;6
] 16
19
569,20 3,00 16|19
b1
2
568.80-WKRB 4 [ | 3,40 340 %
’ 3
] B1
ko
568,40 gi
86
KRB 4 | | 4,10 Schiuff, sandig - stark sandig, 4,00 "
568,00 schwach kiesig, ko
steif, F3, HB B.3, erdfeucht, ~ (UL)(UM) o
schwer zu bohren, braun, UL, b4
567,60 UM v
Tiefe (m)
567,20
KRB4 [ ] 520 520
NN + 566,97 m
566,80
Hohenmafstab 1:40

UTM Koordinaten
32U, E: 655693.25, N: 5326278.00

bfe
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BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 12356 BV Stillerbauer -
Greifenberg

Auftraggeber: Beim Stillerbauer GbR

Bearb.: M. Tausend | Datum: 21.01.2022

12356 - KRB/DPH 5

Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtigfe
570,80 NN + 570,64 m o P90 " 20 30 ’
KRB Oberboden (Schluff, sandig,
570.40 schwach kiesig, schwach
’ organische Beimengungen),
weich, F3, HB O.1, erdfeucht,
570.00 leicht zu bohren, —If
’ braunschwarz, OU 11
11
KRB 5 1,00 1,00 p1
569,60 , =
19
] 19
12
569,20 17
17
Schluff, sandig, schwach hd
kiesig - kiesig, 15
568,80 ; ; i
’ KRB 5 200 weich - steif, F3, HB B.2, ( :: )( :: )
erdfeucht, mittelschwer zu 2,00 1$7
19
568.40 bohren, gelbbraun, UL, UM =
11
11
12
568,00 14
15
15
KRB 5 [ | 3,00 3,00 s
567,60 3,00 l2|2&
7
B1
567,20 Schluff, sandig, kiesig, ig
steif - halbfest, F3, HB B.3, @@ b1
erdfeucht, schwer zu bohren, B8
566,80 graubraun, UL, UM Z— e (m)
iefe (m
KRB5 [ ] 420 420
566,40]
566,00 Schluff, sandig ,
halbfest, F3, HB B.3,
erdfeucht, schwer zu bohren, @@
565,60] gelbbraun, UL,UM
565,20 KRB 5 [ | 550 5,50
NN + 565,14 m
564,80
HohenmabBstab 1:40

UTM Koordinaten
32U, E: 655695.25, N: 5326289.00
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BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 12356 BV Stillerbauer -
Greifenberg

Auftraggeber: Beim Stillerbauer GbR

Bearb.: M. Tausend | Datum: 21.01.2022

12356 - KRB 6

Oberboden (Schluff, schwach
sandig, schwach kiesig,
schwach organische
Beimengungen),

weich, F3, HB O.1, erdfeucht,
leicht zu bohren,
braunschwarz, OU

k5

Aufflllung (Kies, sandig -
stark sandig, schwach
schluffig),

mitteldicht, F2, HB B.1,
erdfeucht, schwer zu bohren,
braungrau, [GU]

> > 3> > > > > > > >

Schluff, kiesig, sandig,
weich - steif, F3, HB B.2,
®| erdfeucht, mittelschwer zu
bohren, braun, UM

c 0000 % 00®,00 O 00,00 ®° 00

Schluff, sandig, schwach

570,80
NN + 570,43 m
570,40
]KRBG 0,30 0,30
570,00
569,60
569,20 KRB 6 [ | 1.30
568,80
568,40
KrRB6 [ | 2,30 2,30
568,00
]KRBG 280 2,80
567,60
567,20

566,80

KRB 6 [ | 4,00 4,00

kiesig,

steif - halbfest, F3, HB B.3,
erdfeucht, schwer zu bohren,
braun, UL, UM

566,40

566,00

565,60

T — — |

565,20
KRB6 [ | 550 550

Schluff, sandig - stark sandig,
halbfest, F3, HB B.3,

gelbbraun, UL, UM

D)

(o)

O

erdfeucht, schwer zu bohren, @@

564,80-

NN + 564,93 m

HohenmaBstab 1:40

UTM Koordinaten
32U, E: 655706.00, N: 5326288.50
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Bericht:
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Anlage

Untersuchungsergebnisse



DOC-0-12510436-DE-P1

) " gekennzeichnet.

"%

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

PRUFBERICHT 3242152 - 239154

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

3242152 12356

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

28.01.2022
140000116

Datum
Kundennr.

239154 Mineralisch/Anorganisches Material

24.01.2022
Keine Angabe

Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356-MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 86,9 0,1 DIN EN 14346 : 2,307—03, Verfahren
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Kénigswasseraufschlufd DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 9,1 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 9,4 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 24 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) ma/kg 19 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) ma/kg 23 3 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) ma/kg 46,1 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12

AG Landshut Geschaftsfihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

P
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAR 6"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239154
Kunden-Probenbezeichnung 12356-MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (52) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 21,4 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,0 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 61 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/| <2,0 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/| <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/I <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ® gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 27.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

PRUFBERICHT 3242152 - 239155

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

3242152 12356

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

28.01.2022
140000116

Datum
Kundennr.

239155 Mineralisch/Anorganisches Material

24.01.2022
Keine Angabe

Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356-MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 95,1 0,1 DIN EN 14346 : 2,307—03, Verfahren
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Kénigswasseraufschlufd DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg <4,0 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 5,2 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 12 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) ma/kg 8,5 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) ma/kg 8,9 3 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) ma/kg 26,4 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12

AG Landshut Geschaftsfihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239155
Kunden-Probenbezeichnung 12356-MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (52) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnur)g aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 21,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 54 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/I <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l 68 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/I <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfiligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022

Ende der Priifungen: 27.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal der mit lhnen schriftlich geman

Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600

serviceteam3.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.

AG Landshut

Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239160
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239160 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB1 /1,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 80,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239165
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239165 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB1/ 3,1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 85,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239166
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239166 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB2 /1,2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 83,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239167
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239167 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB2 / 3,2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 87,1 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239169
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239169 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB3 /1,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 85,2 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239170
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239170 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB3 / 3,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 83,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 54 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239171
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239171 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB4 /1,3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 83,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239172
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239172 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB4 / 3,4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 84,6 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239229
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239229 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB5/1,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 84,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239230
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239230 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB5/ 4,2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 91,0 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 26.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239231
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239231 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB6 / 2,8
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 92,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 28.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 28.01.2022
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 3242152 - 239232
Auftrag 3242152 12356
Analysennr. 239232 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 12356 - KRB6 / 4,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 88,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 24.01.2022
Ende der Priifungen: 28.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.

Seite 1 von 1
AG Landshut Geschéftsfiihrer \\\o\‘@’//
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich N
USYVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer iBEME% ( DAKKS
DE 128 944 188 AN Deutsche

il N Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



